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l. Nadgzvoslovi

Stérbinovy odvodiiovaci Zlab je zelezobetonovy odvodiiovaci Zlab (typu ) s uzavienym
profilem a pribéznou, pieruSovanou vtokovou stérbinou nebo litinovym rostem v horni
¢asti zlabu.

Odvodiiovaci zlaby se vyrabéji ve stavebni délce 1 m.

Typ | je odvodnovaci zlab, ktery nevyzaduje dalSich wloznych a podpérnych
konstrukeci.

K zakladnimu Zlabu nebo zlabu s rostem je vyrabén doplikovy prvek, Cistici kus a
koncové Krytky.

Il. Pouziti

Zelezobetonové odvodiiovaci Zlaby jsou uréeny
pro pribézné plosné soustfedéni a odvadéni
povrchovych vod z mensich dopravnich ploch pro
pési nebo vozidla.

Pouziti odvodiovacich zlaba (skupiny 4, tiidy D
400) se doporuCuje pro Vvozovky pozemnich
komunikaci, ulice pro pé&si, zpevnéné krajnice a
parkovaci plochy, které jsou piipustné pro vsechny
druhy silni¢nich vozidel. Nedoporucuji se na plochy,
kde muze nastat smykové zatizeni od kol kamiont
(otaCeni kamiont). V takovém piipadé doporucujeme
pouziti pferuSovanych Stérbinovych Zlabl. Pro ¢isténi
Stérbinovych zlabu jsou urceny Cistici kusy s nebo bez —
spodniho vytoku. V ptipadé Stérbinového Zlabu s vytokem je ve vytokovém otvoru
0sazen nerezovy zachytny kos.

Odvodnovaci $térbinové zlaby mohou byt umistény jak pti okraji, tak i uvnitf
odvodnované plochy.

Nejsou uréeny pro odvedeni srazkové vody z ploch nezpevnénych.

111 . Doprava

Piepravu lze provadét vSemi dopravnimi prostiedky, které spliiuji podminky
stanovené piisluSnymi vyhldskami pro pfepravu nédkladu po vlastni o0se. PloSina
pfepravnich prostfedkli musi byt rovna, Cistd, opatfena bo¢nicemi.

Pocet vyrobku je dan loznou plochou a ptipustnou nosnosti piepravniho prostiedku.
Odvodnovaci zlaby se ukladaji na dopravni prostfedek na paletach. Proti posunuti se
Zlaby k dopravnimu prostfedku zakurtuji. Jednotlivé palety lze klast v jedné vrstve.
Zabezpecéeni musi byt provedeno tak, aby se po celou dobu piepravy zajistilo, aby
nemohlo dojit k poskozeni zlabu jejich vzajemnym narazem, nebo narazem do
konstrukce dopravniho prostiedku.

Odbeératel piekontroluje pied slozenim kazdou dodavku co do uplnosti a souhlasu
s objednavkou. Vizualn¢ zkontroluje stav, zda nejsou poskozeny dopravou, piedevs§im
voblasti spoje. Radny stav piejimanych odvodiiovacich Zlabti potvrdi zastupce
odbératele svym podpisem na dodacim listu. K podpisu piipoji své jméno a piijmeni
¢itelnou formou.
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IV. Skladovani a manipulace

Jednotlivé kusy pfenasime manipula¢nimi
klestémi,  pfipadné¢ rucné.  Paletizované
vyrobky manipulujeme pomoci
vysokozdvizného  voziku  nebo  jefabem.
Vyrobky skladujeme na paletach na rovnou,
zpevnénou a odvodnénou plochu. Na paleté je 2
X 5 kusl prolozenych dfevénymi prokladky. Na
sebe klademe max. 3 palety.

Je zakazana manipulace jakymikoliv
prostiedky, které mohou poskodit povrch dilc.

S odvodiovacimi zlaby je nutné
manipulovat tak, aby nedochéazelo k jejich narazovému zatizeni, K padu z vysky,
prevrzeni nebo smykani na zemi.

V. Ukladani

5.1. Ulozeni zlabt je dano projektem stavby. Dle zatizeni dopravni plochy a tinosnosti

5.2.

5.3

podkladové pludy se pouzivaji zlaby pro dané zatizeni. Ulozeni zlabli se provadi na
betonovy podklad.

Pfed zabudovanim je tieba zlaby prohlédnout, zda nejsou poskozeny, zejména
pohledova plocha a diiky. Veskeré poskozené zlaby musi byt vyfazeny (nesmi byt
zabudovany).

. Spojovani Zlabi:

Dilce jsou opatieny spojem (pero-drazka). Pro
utésnéni Se pouziva pryzové tésnéni, které se vklada do
drazky $térbiny. Piechod ve spoji na sebe navazujicich
zlab musi byt hladky a nema zuzovat pti¢ny pratocny
profil. Maximalni skok ve dn€ nesmi byt vétsi nez 6
mm. PO sesazeni dvou prvki se nesmi betonova Cela
vzajemné dotykat a mezi jednotlivymi Zlaby musi byt
zajisténa dilatacni spara cca 3 az 5 mm. Spara se po
smontovani  Zlabli v mistech nezakrytych konstrukci
vozovky vyplni té€snicim tmelem, tim se umozni bézna
dilatace. Podélna dilata¢ni spara se doporucuje 15-20
mm, a to pomoci polystyrenu nebo hobry. Tyto museji byt nalepeny po celé délce na sraz,
bez mezer a spary jsou pielepeny paskou, dale musi piekryvat spoje Zlabu. V piipadé
pokladky, ve které nasleduje hutnéni okolnich ploch, je nutné pied hobru ¢i polystyren
umistit kryci plech slouZici jako roznaseci deska. Po ukonéeni povrchové tpravy okoli
zlabu se podélna spara vyieze alespon do hloubky 50mm. Vznikla spara se vycisti a vtlaci
se tésnici provazec 0 praméru 0 2 mm vétsim nez je dilatacni spara. Provazec je nutno
vtlacit do 25 mm hloubky a nad n¢; se aplikuje tésnici zalivka. Timto se umozni bézna
dilatace dilcu zlabu pti zachovani spolehlivé vodotésnosti celého styku. Spoje ani povrch
zlabu nesmi vykazovat zadné zjevné netésnosti.
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Tésnéni a jeho osazeni /

V pribéhu zlabti ma byt nejdéle po 25 metrech osazen Cistici dilec. Vyskova uroven
povrchu zlabu nesmi pievySovat okraj odvodnované plochy. Stérbinové zlaby se
ukoncuji pomoci tzv. krytek.

Zasypani a zhutnéni odvodiovacich zlabt - zasypovy material musi souhlasit
s projekénimi pozadavky a se statickym vypocétem. Pfi osazeni zlabu v mistech, kde
budou piejizdény plné nalozenymi kamiony se nedoporucuje napojeni Zzlabd na
zamkovou dlazbu (doporucujeme podél Zlabi provést zpevnéni betonovym nebo
asfaltovym pasem). Pfi montazi, zasypu, hutnéni nebo provadéni piilehlych vrstev
vozovky nesmi dojit K poskozeni zlabi. Musi byt zvySena pozornost, aby nedoslo
k poskozeni (ostipani) hran a naruseni povrchu zlabu.

5.6. Zajisténi vtokové mfize:

Vtokové miiZe jsou nagroubovany v ulozném ramu odvodiiovaciho Zlabu. Ulozny
ram je stabilné zajistén (zapuStén do betonu). Vyskovy rozdil mezi horni hranou
vtokové miize a pojizdénou hranou nesmi byt vétsi + 1, -1 mm. Celkova vile
vtokovych mfizi mutze byt max. 7 mm.

Upozornéni: Vtokové litinové miize je nutné odebirat od vyrobce Stérbinového
Zlabu. Mfize jsou tvarovany pro presné osazeni do ulozného ramu a vtoku ve stérbing.
V ptipadé nerespektovani tohoto upozornéni vyrobce nebere na védomi piipadné
reklamace.

VII. Bezpecnost, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

7.1. Pfi bezpecnosti, ochrané zdravi a zivotniho prostfedi pii dopravé, manipulaci a montazi

7.2.

7.3.

odvodiovacich zlabu je tieba dbat vsech opatieni vyplyvajicich z ustanoveni a predpist
uvedenych v ¢1.7.2.- 7.3.

Technické normy

CSN 269030:1998/Z1  Zasady bezpeéné manipulace

CSN I1SO 12480-1 Jetaby - bezpecnost pouzivani

CSN IS0 8792:1993/1  Zdvihaci zatizeni. Prostiedky pro vazani a zavésovani
CSN EN 1433:2003/A1 Odvodiovaci zlabky pro dopravni a p&si plochy

Obecné zavazné pravni predpisy

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné¢ a doplnéni
nékterych zakont v platném znéni.

Zakon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace

Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢.361/2007 Sb.
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http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csniso/8792-1993-1/1.5.1996
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://eshop.normservis.cz/norma/csnen/1433-2003-a1/1.2.2006
http://www.zakony.cz/zakony/2007/301/zakon-361-2007-Sb-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-SB2007361/
http://www.zakony.cz/zakony/2007/301/zakon-361-2007-Sb-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-SB2007361/
http://www.zakony.cz/zakony/2007/301/zakon-361-2007-Sb-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-SB2007361/
http://www.zakony.cz/zakony/2007/301/zakon-361-2007-Sb-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-SB2007361/

8.1.
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Vyhl. CUBP ¢.48/82 Sh. - Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a
technickych zafizeni v platném znéni

Natizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym Se stanovi zptsob organizace prace a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky § 1 — 5 pfiloha ¢. 1 v platném znéni

Natizeni vlady ¢.378/2001, kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi — v platném znéni

Zakon ¢. 185/2010 Sh. o odpadech

Zakon ¢. 17/92 Sh. o zivotnim prostiedi ve znéni zékona ¢. 123/98 Sb. v platném znéni.

VIII. Odpovédnost za vady

Betonika spol. s.r.o. Lobodice neodpovida za vady vyrobku, které byly zpisobeny
neodbornym nakladanim se vyrobkem po jeho pievzeti kupujicim, neodbornou ¢innosti
pii skladovani, manipulaci a zabudovani, ktera by byla v rozporu s témito technickymi
podminkami.
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