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1.  Ugel

Tento technologicky postup (technologické podminky) doporucuje podminky pro montaz
Sachtovych dilcii, véetné zplisobu pouziti, dopravy, skladovani, manipulace a ukladani.

2. Oblast platnosti

Technologicky postup je platny pro pracovniky zabyvajici se montazi Sachtovych dilc, jejich
dopravou, skladovanim, manipulaci a ukladanim.

3. Odpovédnosti a pravomoci
Neni relevantni pro tento technologicky postup.

4. Definice

Technologicky postup = technologické podminky

5. Technologicky postup
5.1 Nazvoslovi Sachtovych dilct

Sachtova skruz

Svisly stavebni dilec tvaru valcového prstence se stykovymi plochami upravenymi pro
spojeni pero a polodraZku s navlecnym pryzovym tésné€nim, ve skruzich jsou osazeny
hmozdinky, do kterych se zabudovavaji stupadla s ocelovym jadrem. Ta jsou opatiena PE
povlakem (Zebiikova stupadla). Vzdalenost mezi jednotlivymi stupadly je 250 mm. Vysky skruzi
jsou 250, 500 a 1000 mm. Skruze tloustky 120mm jsou opatieny piepravnimi Gchyty — kotvami
s kulovou hlavou. Skruze tloustky 90 mm piepravni Gchyty nemaji.

Piechodova skruz (kénus)

Je Sachtové skruz s proménlivym primérem, kterd umoznuje prechod mezi Sachtovymi
skruzemi a krytem Sachty. Pfechodova skruz je opatfena jednim kapsovym stupadlem (horni),
jednim zebifikovym stupadlem a u tloustky 120 mm piepravnimi uchyty — kotvami s kulovou
hlavou. Skruze tloustky 90 mm piepravni uchyty nemaji.

Piechodova deska

Stavebni dilec kruhového deskového tvaru pro vodorovné zakryti Sachty nebo skruze se
vstupnim otvorem. PouZiva se tam, kde neni mozné z diivodi nizkych stavebnich vysek pouzit
pfechodovou skruz. Horni ¢ast desky je opatfena drazkou pro uloZeni ramu poklopu, ptipadné
vyrovnavacich prstenct. Vstupni otvor je umistén excentricky. V horni ¢asti jsou 0sazeny 3
ocelové zavesy pro manipulaci.

Vyrovnavaci prstenec

Stavebni dilec prstencového tvaru bez spoje nebo zabudovaného stupadla slouzici k
vyrovnani krytu Sachty na troven terénu nebo k uchyceni odpovidajiciho ramu a poklopu.
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Sachtové dno

Svisly stavebni dilec se stykovymi plochami upravenymi pro spojeni pero a polodrazku s
navlecnym pryzovym tésnénim. Dilec je osazen pruznymi spoji nebo vlozkami pro vodotésné
pfipojeni potrubi. Uvnitf s pevnym dnem opatienym kynetou (dle pozadavku zékaznika),
stupadlem a s jednim nebo vice vtokovymi a jednim vytokovym otvorem. Na vnéjSim plasti jsou
osazeny piepravni uchyty — kotvy s kulovou hlavou pfedepsané hmotnosti.

5.2 Pouziti

Kanaliza¢ni Sachtové dilce tvofi stavebni objekt pro odpadni potrubi ulozené v zemi. Slouzi
predevsim k zavzdusnéni a odvzdusnéni, kontrole, udrzb¢ a ¢isténi, pripadné k instalaci zatizeni
na ¢erpani odpadnich vod, k jejich svedeni, jakoZz i ke zménadm sméru, sklonu nebo zméné profilt
kanalt a potrubi.

5.3 Doprava

Prepravu lIze provadét vSemi dopravnimi prostiedky, které spliiuji podminky stanovené
ptislusnymi vyhldskami pro prepravu nakladu po vlastni ose. PloSina pfepravnich prostiedkii
musi byt rovna a Cista. Pocet vyrobku je dan loznou plochou a ptipustnou nosnosti pepravniho
prostfedku. Prefabrikované Sachtové dilce se ukladaji na dopravni prostiedek tak, aby byly
peclivé zajistény proti horizontalnimu posunu. V ptipad¢ ulozeni vice vrstev nizsich vyrobkl na
sebe, nesmi dojit k poskozeni zejména v oblasti profilu spoje. Konusy se ukladaji maximalné
dva na sebe.

Odbeératel ptekontroluje pred slozenim kazdou dodavku co do uplnosti a souhlasu s objednavkou.
Vizualné zkontroluje stav, zda nejsou dilce poSkozeny dopravou, piedevSim v oblasti spoje.
Radny stav pfejimanych Sachtovych dilcti potvrdi zastupce odbératele svym podpisem na
dodacim listé. K podpisu piipoji své jméno a piijmeni ¢itelnou formou — htlkovym pismem.

5.4 Skladovani

Vyrobky se skladuji na rovny a zpevnény terén v poloze zabudovani. Spodni dilce se ukladaji na
dfevéné proklady, a to z divodu zamezeni poSkozeni a zne€isténi Sachtovych dilc v oblasti
profilu spoje.

Skruze
Skruze se skladuji na sebe do max. vysky 2,0 m, pfi skladovani vice skruzi na sob¢ musi
byt zamezeno poskozeni jednotlivych vyrobkl zejména v oblasti profilu spoje.

Sachtova dna
Sachtova dna se ukladaji max. do dvou vrstev, pficemz druhd vrstva se klade na difevéné
proklady min. vysky 80 mm tak, aby nedoslo k poskozeni diiku.

Koénusy
Koénusy se kladou max. dva na sobé nebo ptipadné do tii vrstev do pyramidy.

Piechodové desky
Piechodové desky se skladuji na sebe max. do péti vrstev, jednotlivé vrstvy musi byt

prolozeny dfevénymi proklady.
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Vyrovnavaci prstence

Vyrovnavaci prstence jsou ukladany na paletach, jejichz pocet na paleté je dan vySkou
uloZeni do jednoho metru. Dale se skladuji v balicich, které se stahuji ocelovou paskou. Jejich
pocet je dan délkou cca 1,15m.

Pfi jiném zplsobu skladovéani Betonika spol. s.r.o. Lobodice nepiejima néaslednou garanci za
vodotésnost Sachtovych dilct, ani na dalsi vzniklé vady nevhodnym skladovanim.

5.5 Manipulace

S Sachtovymi dilci se smi manipulovat pomoci samosvornych klesti. Pokud jsou vyrobky
opatieny prepravnimi uchyty — kotvami s kulovou hlavou, pak se manipulace provadi pomoci
téchto uchytl, ptipadné pomoci jinych manipulaénich prosttedkti (lanovych zavésii) spliujicich
podminky BOZP. Jetab, kterym se manipulace provadi, musi byt fadné zapatkovan!

Obecné pokyny pro manipulaci pomoci zdvihaku pro kotvy s kulovou hlavou:

Pfed vlastni manipulaci s dilcem je nutné z povrchu odstranit vSechny predméty , které by mohly
branit v jakékoliv manipulaci s dilcem, a tak zptsobit néjakou Skodu nebo zranéni.

Vzdy pted kazdym pouzitim, provede proskoleny pracovnik vizudlni kontrolu odpovidajiciho
typu a nosnosti zdvihaku, se zaméfenim na poskozeni nebo opotiebeni nekterych jeho ¢asti.
Jakékoliv upravy, obruSovani nebo opravy zdvihakt pro kotvy s kulovou hlavou, zvlasté
svarovani, je nepiipustné. PouZivini poSkozeného zdvihdku je zakdzdno.

Piikladny postup pouZiti zdvihaki:
Zdvihak pro kotvy s kulovou hlavou se nasadi odpovidajicim smérem a zplsobem (viz. obr. £.1), na
kotvu pfisluiné nosnosti do vybrani v prefabrikatu po vynechavee, Patka koule zdvihaku musi vZdy
smérovat poe pfitladeni k povrchu prefabrikatu, v ose zdvihaciho prostfedku

Po ukonéeni pfepravy prefabrikatu se zdvihak uvolni opaénym postupem. (viz,obr.¢.2)

Uhel zavésu P
:

Paveleny tah
i &7 Mepouz ivai!l! ‘t_ =]
a>

iy Zelvilin

Zakdzany lah

iy

a: 0 - 45" doporueny zdvih abr. 2, Uvolneni zdvihaku
45-60° nepouZivat!l!
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Skruze
Manipulace se provadi pomoci samosvornych klesti nebo v pripadé dilct tloustky 120
mm pomoci piepravnich tuchytt — kotev s kulovou hlavou.

Sachtova dna

Manipulace se provadi zasadné lany opatienymi na jednom konci okem (na hak) a na
konci druhém zdvihdkem pro kotvy s kulovou hlavou. Pii manipulaci se musi pouzivat lana o
délce min. 3m, kterd maji patficnou inosnost pro dany dilec.

Konusy
Manipulace se provadi pomoci samosvornych klesti. V ptipadé konusu tl. 120 mm lze
s dilcem manipulavat pomoci zabudovanych ptepravnich tichytt — kotev s kulovou hlavou.

Piechodové desky
Manipulace se provadi lanovym zavésem tfiramennym, na jednom konci opatfenym
hacky a na druhém konci okem (na hak).

Vyrovnavaci prstence
Manipulace se provadi samosvornymi kle$témi. Mensi kusy se kladou ru¢né.

Je zakazana manipulace jakymikoliv prostfedky, které mohou Sachtové dilce poskodit. Je
nepiipustné Sachtové dilce zavéSovat, zvedat a manipulovat za lanovy tUvaz protazeny
jednotlivym prvkem nebo stupadlem, ¢i vtokovymi a vytokovymi otvory nebo lanem obto¢enym
kolem obvodu dilce.

5.6  Ukladani a montaz Sachtovych dilci

Dno, tvar vykopu a podklad pro uloZeni Sachty a naslednych Sachtovych dilcii je tfeba
vytvofit odpovidajicim zptisobem podle projektu. Behem pokladky se musi vykop udrZovat bez
vody v suchém stavu.

Pted montazi jednotlivych Sachtovych dilcti musi byt kazdy dilec peclivé prohlédnut a
veSkeré poskozené, nebo jinak nekvalitni kusy musi byt vyfazeny. Drobné nerovnosti a
prohlubné na povrchu nemayji vliv na uzitnou hodnotu Sachtovych dilcii (malé nélitky na povrchu
nebo vlasové trhlinky zplisobené zranim betonu).

Dno kanaliza¢ni Sachty se usadi do peclivé zhutnéného a urovnaného loze (podkladni
beton 20/25) a do dostate¢né dimenzovaného vykopu podle projektové dokumentace. Na diik
Sachtového dna se navlékne pryzové tésnéni. Pied usazenim néasledného Sachtového dilce (skruz,
konus, ptechodova deska) je nutné dostate¢né namazat polodrazku (spodni Cast dilce) a tésnéni
schvalenym kluznym prostfedkem (napf. nefedénym ,,mazlavym mydlem*). Horni dilec se musi
vystiedit se spodnim dilcem a poté se oba sesadi tak, aby stupadla zabudovana v dilcich byla nad
sebou. K zabezpeceni vodotésnosti spoje je nutné nasunout polodrazku na diik tak, aby se
pryzoveé tésnéni neposkodilo nebo nesjelo z diiku. Pouziti jinych typl kluznych prostfedkt miize

Kanaliza¢ni Sachta se ukonc¢i usazenim konusu nebo prechodové desky, na které se ulozi
vyrovnavaci prstenec (je-li nutny, v ptipad€ dodrZeni vysky) a poklop. Vyrovnévaci prstenec i
ram poklopu se klade do cementové malty (napt. Ergelit).

Pfi montazi je nutné sledovat polohu stupadel a osu (rovinnost) pokladky.
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Mezera (spara cca 10 az 15 mm), ktera vznikne mezi jednotlivymi Sachtovymi dilci, se
zapravi V plné §ifi a tloust'ce vodotésnou spravkovou hmotou (napft. Ergelit). Pro dosazeni jistoty
vodotésnosti se musi spary vytmelit.

Po montdzi Sachtovych dilci je nutné provést zatmeleni kotev s kulovou hlavou
vodotésnou spravkovou hmotou (napt. Ergelit).

Zasypani a zhutnéni Sachtovych dilct — zasypovy material musi souhlasit s projekénimi
pozadavky a se statickym vypoctem. Pfi zasypu a hutnéni nesmi dojit k poskozeni Sachtovych
dilc.

Priklad spravného osazeni gumového tésneni

Sachtové dilce musi byt zabudované 30 dni od data expedice, aby $achtové dilce nepodléhaly
degradaci u¢inkem povétrnostnich vlivili, desté, mrazu, nevhodného skladovani na stavbé apod..
Pti nedodrzeni vySe uvedené lhiity vyrobce neruci za vzniklé vady.

5.7  Zkouska vodotésnosti kanaliza¢ni Sachty

Zkouska vodotésnosti kanaliza¢ni $achty a jeji spojeni se provadi dle norem CSN 75 6909
a CSN EN 1610/Z1. Pii zkousce nesmi vykazovat svisly $achtovy dilec nebo spoj netésnost.
Vlhkost na povrchu neni povazovéana za netésnost.

Garance vodotésnosti se vztahuje pouze na kompletni kanalizacni Sachtu dodanou
spole¢nosti Betonika spol. s.r.o. a smontovanou dle tohoto technologického postupu.

Zkousku vodotésnosti sestavenych Sachtovych dili je nutné provadét vzdy v
neobsypaném stavu, aby naslednou kontrolou bylo moZno identifikovat piipadné misto
netésnosti a provést jeho opravu.

Po provedeni zasypu a zabudovani Sachty do komunikace jiz neni mozno zodpovédné
urcit, kudy dochdzi k priniku vody, proto v této fazi stavby vyrobce Sachtovych dilii neni
schopen reagovat na ptipadné reklamace.

Gumoveé tésnéni je nutné skladovat bez jeho vystaveni UV zafeni. Elasticita tésnéni je
zachovana pii skladovani tésnéni pfi teplotach vyssich nez 5 °C.

Tato smérnice je majetkem spolecnosti BETONIKA spol. s.r.o.




Revize: 0

Strana 8 (celkem 8)

Montaz Sachtovych dilcu

5.8  Odpovédnost za vady

Betonika spol. s.r.o. Lobodice neodpovida za vady vyrobku, které byly zptisobeny neodbornym
naklddanim s vyrobkem po jeho ptevzeti kupujicim, neodbornou cinnosti pii skladovani,
manipulaci a zabudovani, kterd by byla v rozporu s témito technickymi podminkami a S normou

.

CSN EN 1917.

6. Zaznamy, souvisejici dokumenty a seznam priloh

Nejsou.
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